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Curso Online - Procesos de Fabricacion de Materiales Compuestos

Titulo Contenidos H | ENTIDAD PROFESOR CARGO DiA
Introduccidn General
Introduccion Tipos de Materiales Termoestables 1 FIDAMC José A. Fernandez | Ingenieria, Desarrollo y Fabricacion
eneral i icacid i i i
g Tipos de procesos de fabricacion Termoestables (incluido Preimpregnados) Martes 29 Junio
Fibras y Matrices No Convencionales. Fibras Naturales 1 | ETSIAE-UPM | Angel Renato Pozo Profesor Asociado UPM-ETSIAE (9h-14h)
Tecnologias AFP, ATL y Conformado 2 FIDAMC José A. Fernandez | Ingenieria, Desarrollo y Fabricacién
Métodos de
fabricacién Termo-conformados - Termoplasticos 1 FIDAMC Mar Zuazo Ingeniera Composites R&D
preimpregnados Autoclave - Descripcion. Componentes. Funcionamiento 1 OLMAR José Antonio Mori Director Técnico
Laminacion automatica, deposicidn rapida e in situ consolidation Termoplasticos 1 FIDAMC Mar Zuazo Ingeniera Composites R&D
Tecnologias convencionales Infusion, RTM, LRI, etc. 1 FIDAMC Mar Zuazo Ingeniera Composites R&D Jueves 1 Julio
,Me.tf)dos ; Pultrusion - Elementos de la maquina. Puesta en marcha linea pultrusion (9h-13h)
fabricacion por via
himeda Propiedades de los perfiles de Pultrusion 1 AIMPLAS Arsenio Navarro Investigador Construccion
Filament Winding
R. Mecanico. Tipo composite y subproducto: tratamientos para reciclado . : . .
Reciclado de 1 AIMPLAS Luis Roca Lider Reciclado Mecanico
X Compuestos con FCy FV. Reciclado composites TP. Materiales empleados.
Materiales lado d les f bl lead |
Reciclado de materiales fungibles empleados en el proceso
Compuestos g P P 1 AIMPLAS Nora Lardiés Investigadora Reciclado Quimico )
R.Quimico TE y TP. Craqueo, solvdlisis, procesos degradacién bioldgica y disolucién Martes 6 Julio
L. . .. . . ) ) - (9h-13h)
Impresion 3D en Materiales Compuestos y sus aplicaciones industriales . Miren Canellad Dinamizadora Proyectos Materiales
iren Canellada
Impresién 3D Fabricacion de moldes y utillajes mediante la impresion 3D TKNIKA Avanzados
Dinamizador Proyectos Fabricacion
Fabricacion de piezas huecas de composite mediante nucleos solubles 1 Gorka Baqueriza Ad\i/tiva
. Director Técnico y de Desarrollo de
METODOS de Procesos de fabricacion: RTM de alta presion, C-RTM y moldeo por compresion 1 Juan Salamero Ne »:)cio
fabricacion de alta — e . — — - — E
. . Disefio y fabricacion de piezas: Criterios de seleccidon materiales y procesos en funcion de los ZIUR .
cadencia y bajo L ) ) 1 Responsable de disefio y desarrollo
requerimientos mecanicos y economicos del proyecto Roberto Estal Jueves 8 Julio
coste . > . de producto
Casos practicos: Automocion e Industrial (9h-14h)
Ensayos NO Destructivos (Ultrasonidos, criterios aceptacion, otros) 1 A Carlos Arenas Responsable de Formacién
Control de calidad Porosidad (ensayos fisico-quimicos, métodos por imagen, impacto porosidad, otros) 1 Carlos Garcia Ingeniero Materiales y Procesos
Caracterizacion mecénica y ensayos de laminados monoliticos, sandwich y adhesivos 1 TITANIA Francisco Caamafio Responsable de Laboratorio

Para mas informacion: Helena Abril. Técnico Dinamizacion en AEMAC. 674362236 info@aemac.org




